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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Aligemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch folgende
Bestimmungen ersetzt:

1

Andreas Kummerow
Referatsleiter

745242.10

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden L&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.21.1-60/10
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Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-21.1-1503 vom 25. September 2000. Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in

Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur
zusammen mit dieser verwendet werden.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Be-
hérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die aIIgemelne bauaufswhthche Zulassung Wll'd W|derruﬂ|ch erteilt. Die B stlmmungen der
v '/—\
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Der HECO Multi-Monti-Schraubanker MMS ist eine Spezialschraube (nachfolgend Diibel
genannt) aus verzinktem Stahl in den GréRBen @ 6, @ 7,5 und @ 10. Beim Eindrehen des
Dubels in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sadgezahnartig ausgebildeten Ge-
windegénge in den Beton ein.

Auf der Anlage 1 ist der Diibel im eingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich

Der Dibel darf fur die Verankerung unter vorwiegend ruhender Belastung in bewehrtem
und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens B 25 und héchs-
tens B 55 nach DIN 1045: 1988-07 Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfiihrung
verwendet werden.

a) Einzeldubel der GréRe @ 6 und @ 7,5 durfen nur im ungerissenen Beton verankert
werden.

b) Fur die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18 168
sowie flr statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2- auch in der aus Last-
spannungen erzeugten Zugzone - dirfen die Dibelgréen &6, & 7,5 und & 10 ver-
wendet werden.

Der Duibel aus verzinktem Stahl darf nur fur Bauteile in geschlossenen Rdumen, z.B.

Wohnungen, Burordumen, Schulen, Krankenh&usern, Verkaufsstatten - mit Ausnahme

von Feuchtraumen - verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Der Dubel muss den Zeichnungen und Angaben der Anlagen entsp ghén

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angeg®be v
kennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dubels miissen den beim Deutschen In-
stitut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiiberwachenden Stelle
hinterlegten Angaben entsprechen.

Der Dibel besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A nach DIN 4102-01:
1981-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderun-
gen und Prifungen.

Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung

Verpackung und Lagerung

Der Dibel darf nur verpackt geliefert werden.

Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Diibels muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander gekennzeichnet werden. Zusétzlich sind das Werkzeichen, die Zulas-
sungsnummer und die vollstandige Bezeichnung des Dibels anzugeben. Die"Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Ubereinstim-
mungsnachweis erfillt sind. Der Duibel wird als HECO Multi-Monti-Schraubanker MMS be-
zeichnet.



Seite 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.1-1503 vom 25. September 2000

Jedem Dubel sind das Werkzeichen, der Dibeltyp, die Dibelgrée und die Dubelléinge
entsprechend Anlage 2 einzupragen.

23 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Diibels mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Dibels nach MaR-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Dibels eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde des
Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgefiihrten
MaRnahmen einschlieRen.

Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

- Fir das Ausgangsmaterial des Diibels nach Anlage 2 missen die Stahlsorte (Werk-
stoffnummer 1.5523) und die Festigkeitseigenschaften durch ein Werksprufzeugnis
2.3 nach DIN EN 10 204: 1995-08 belegt sein.

Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt, mindestens an jeweils drei Probe
je DubelgréRe auf je 10.000 Dabel bzw. einmal je Fertigungswoche durchzufiihren sind:

- Ermittlung der Abmessungen.

- Prifung der Gangigkeit des Gewindes.

- Ermittlung der Schichtdicke der Verzinkung mit einem Schichtdickenmessgerét.
- Ermittlung der Oberflaichenharte.

- Biegeversuch am einseitig eingespannten Dibel mit anschlieBender Messung des
erreichten Biegewinkels.

- Messung des Torsionsmomentes beim Eindrehen des Duibels.
- Zugfestigkeit des am Kopf eingespannten Dibels.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Priifungen und soweit zutreffend Vergleich mit A
forderungen o
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlic!

Ay t
Deutsches Institu

\ ... autechnik /
\\{\lr Bautedl y

73845.00
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk des Dibels ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu Gberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstpriifung des Dibels durchzufiihren und
es mussen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiiberwachung ist mindestens an jeweils drei Proben je hergestellter GroRe wie
folgt durchzufihren:

- Ermittlung der Abmessungen und Vergleich mit den zulassigen Toleranzen.
- Prifung der Gangigkeit des Gewindes.

- Ermittlung der Schichtdicke der Verzinkung nach bzw. in Anlehnung an
DIN EN ISO 4042 mit einem Schichtdickenmessgerét.

- Ermittlung der Oberflachenharte.

- Biegeversuch am einseitig eingespannten Dibel mit anschlieRender Messung des
erreichten Biegewinkels.

- Messung des Torsionsmomentes beim Eindrehen des Diibels.
- Zugfestigkeit des am Kopf eingespannten Dibels.
- Uberpriifung der festgelegten Pragungen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachun sstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustéandigen obersten Baua sehgde auf
Verlangen vorzulegen. ’ .

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

' Deutschies Instit it
\ fu Dautechnik /

Entwurf s g
Die Verankerungen sind ingenieurmaRig zu planen. Unter BerUcksichtigu

kernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Bei Diibeln fiir leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken ist die Verankerung von An-
schlussteilen mit lediglich einem Dibel nur zuldssig, wenn eine Lastumlagerung auf min-
destens eine benachbarte Verankerungsstelle mdglich ist. Bei Balken, Plattenbalken und
Rippen darf der Diibel nur einseitig, seitlich im Steg verankert werden. Die Anordnung des
Dibels soll méglichst in der Druckzone des Steges erfolgen; es ist ein Mindestabstand
von 15 cm gegeniliber dem unteren Rand einzuhalten.

Bemessung
Allgemeines
Die Verankerungen sind ingenieurmaRig zu bemessen.

Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht. Die
Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.
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Fur die Dlbel die gemaR Abschnitt 1.2a) nur im ungerissenen Beton verankert werden
durfen, ist in jedem Einzelfall nachzuweisen, dass der Diubel mit der gesamten Veranke-
rungstiefe im ungerissenen Beton liegt. Dieser Nachweis gilt als erfiillt, wenn folgende
Gleichung eingehalten ist:

0E+GR<0

cg = Spannungen im Beton, die durch &uRere Lasten einschlieflich der
Dubellasten hervorgerufen werden.

Or = Spannungen im Beton, die durch innere Zwangsverformungen (z.B.

Schwinden des Betons) oder durch von &uRerer Zwangsverformungen
(z.B. durch Auflagerverschiebungen oder Temperaturschwankungen)
hervorgerufen werden. Wird kein genauer Nachweis gefihrt, so ist og zu
3 N/mm? anzunehmen.

Die Spannungen o und o sind unter der Annahme zu berechnen, dass der Beton unge-
rissen ist (Zustand 1). Bei flachigen Bauteilen, die in zwei Richtungen Lasten abtragen
(z.B. Platten, Wande), ist die Gleichung fir beide Richtungen zu erfillen.

Eine Biegebeanspruchung des Dibels darf nur dann unbericksichtigt bleiben, wenn alle
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschlieBende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im
Bereich der Verankerung ganzflachig gegen den Beton verspannt sein.

- Das Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil darf die Werte der Tabellen 2
bzw. 4, Anlagen 3 bzw. 4 nicht liberschreiten.

Kann das angegebene Durchgangsloch im anzuschlieRenden Bauteil nicht eingehalten
werden, sind wegen der Gefahr des Durchzugs gesonderte Malnahmen zu treffen (z.B.
verstarkte Unterlegscheibe oder vergréRerte Schlisselweite des Schraubenkopfes).

Zusatzbeanspruchungen, die im Dubel, im anzuschlieRBenden Bauteil oder im Bauteil, in
dem der Dibel verankert ist, aus behinderter Formanderung (z.B. bei Temperaturwech-
seln) entstehen kénnen, sind zu bericksichtigen.

Die Dubellange ist unter Berlicksichtigung der Anbauteildicke und der Maungenauigkeit
des Verankerungsgrundes so zu wahlen, dass die Mindestsetztiefe nach den Tabellen 2
bzw. 4, Anlagen 3 bzw. 4, immer erreicht wird.

Brandschutz

Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von Liftungsleitungen und vergleichba-
ren Bauteilen bzw. einer méglichen Brandlast im Zwischendeckenbereich dlrfen die zu-
lassigen” Lasten in Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsdauer der einzelnen Dubel-
typen nach Anlage 4 nicht Gberschritten werden.

Zulassige Lasten

Die auf Anlage 3 angegebenen zuldssigen Lasten gelten fir die Beanspruchungsrich-
tungen zentrischer Zug, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel fiir Verankerungen
im ungerissenen Beton (Abschnitt 1.2 a)).

Sofern im Bereich der Dibelverankerung eine Bewehrung mit einem Achsabstand kleiner
15 cm vorhanden ist, missen die zuldssigen Lasten mit dem Faktor nach Anlage 3 abge-
mindert werden.

Die zuldssigen Lasten fur die Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken
sind auf Anlage 4 angegeben (Abschnitt 1.2 b)).

Die Dubelkennwerte, Verankerungstiefen, Mindestabstdnde und Bauteilabmessungen
nach den Anlagen 3 und 4 sind einzuhalten. Hinsichtlich der Definition deg, e-sighe
Anlage 3. i

K

13 . Yini
it Bauteont
N\
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Biegebeanspruchung

Das zulassige Biegemoment des Dibels fiir Verankerungen im ungerissenen Beton ist auf
Anlage 3 angegeben. Die rechnerische Einspannstelle liegt um das Mal des 0,5fachen
Nenndurchmessers der Schraube hinter der Dubelhulsenvorderkante.

Bei Biegung mit zusatzlichem Zug darf die vorhandene Zulastkomponente folgende Werte
nicht berschreiten:

F,<zul F (1 - M/zul M)

zulF = zulassige Last nach Anlage 3

zulM = zulassiges Biegemoment nach Anlage 3
F, = vorhandene Zuglastkomponente

M = vorhandenes Biegemoment.

Bei Fassadenbekleidungen mit verdnderlichen Biegebeanspruchungen (z. B. infolge

Temperaturwechseln) darf der Spannungsausschlag o, = + 50 N/mm’ um den Mittelwert
om, bezogen auf den rechnerischen Spannungsquerschnitt des Gewindes der Schraube,
nicht Gberschritten werden.

Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Hohe der zuldssigen Lasten nach den Anlagen 3 und 4 kann mit
folgenden Verschiebungen in Richtung der Last gerechnet werden.

Zentrischer Zug : bis 0,2 mm
Querlast : bis 1,0 mm
Bei Dauerbelastung ist mit einer Vergré6Rerung der Verschiebungen zu rechnen.

Bei Querlast ist zusatzlich das vorhandene Lochspiel zwischen Dibel und Anbauteil zu
berucksichtigen.

Die Verschiebungen bei Schragzug sind aus denen der zentrischen Zug- und Querlast-
anteile zusammenzusetzen. Die Verschiebungen ergeben sich aus den angegebenen
Richtwerten durch lineare Interpolation.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

. (Dout%he° o
Allgemeines \ fiir Bautech: xk,’

Der Diibel darf nur als seriengemaR gelieferte Befestigungseinheit verwend& Vel erden. ,/

Die Montage der zu verankernden Dubel ist nach den gemaf Abschnitt 3.1 gefertlgten
Konstruktionszeichnungen vorzunehmen. Vor dem Setzen der Dubel ist die Betonfestig-
keitsklasse des Verankerungsgrundes festzustellen. Die Betonfestigkeitsklasse darf B 25
nicht unterschreiten und B 55 nicht iberschreiten.

Bohrlochherstellung

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberflache mit Hartmetall-Hammerbohrern zu boh-
ren. Der Hartmetall-Hammerbohrer muss den Angaben des Merkblattes des Instituts fir
Bautechnik tiber “Kennwerte zur Gutesicherung von Hammerbohrern mit Schneidplatten
aus Hartmetall (Hartmetall-Hammerbohrer), die zur Herstellung der Bohrlécher von
Dubelverbindungen verwendet werden (Fassung Juni 1977/Erganzung Oktober 1979)
entsprechen.

Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist durch ein Abnahmeprifzeugnis A (EN 10 204)
oder durch die Prifmarke (siehe Merkblatt) der Prifgemeinschaft Mauerbohrer e.V.,
Remscheid, zu belegen. Bohrernenndurchmesser und Schneidendurchmesser mussen
den Werten der Anlagen 3 bzw. 4 entsprechen. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu
entfernen. Die Lage des Bohrloches ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein



Seite 8 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.1-1503 vom 25. September 2000

Beschadigen der Bewehrung vermieden wird. Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohr-
loch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der Fehlbohrung anzuordnen. Toleranzen des
Verankerungsgrundes sind so auszugleichen, dass beim Montieren des Dulbels durch die
Mehrfachbefestigung keine ungewollten Beanspruchungen entstehen.

4.3 Setzen der Diibel
Der Dubel kann mit einem Impulsschrauber mit Tangentialschlag (Leistungsabgabe bis
100 Nm) eingedreht werden.
Um ein Durchdrehen des Dibels zu vermeiden, soll der Schrauber mit einer Leistungs-
abgabe im oberen Bereich mit einer automatischen Abschaltvorrichtung, z.B. Uber den
Tiefenanschlag, ausgestattet sein.
In Abhéngigkeit von der Dibelldnge und der vorhandenen Befestigungsdicke muss die
Einschraubtiefe des Diibels nach den Tabellen 2 bzw. 4, Anlagen 3 bzw. 4, eingehalten
werden.
Der Dibel ist richtig verankert, wenn
- das anzuschlieRende Bauteil ohne Zwischenlage im Bereich der Verankerung ganz-

flachig gegen den Beton verschraubt ist,
- ein leichtes weiterdrehen des Dibels nicht méglich ist,
- der Schraubenkopf nicht abgeschert ist, der Diibel voll bis zum Schraubenkopf ein-
gedreht wurde.

4.4 Kontrolle der Ausfiihrung
Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dubeln
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Ver-
treter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fir die ordnungsgeméRe
Ausfihrung der Arbeiten zu sorgen.
Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen tber den Nachweis
der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemé&fle Montage der Diibel
vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.
Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzu-
bewahren.

Im Auftrag

Laternser Beglaubigt

73845.00

\ fiir Bautechnik/

N ¢ A
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Verankerung in Normalbeton  \ peutsches insti.mt"
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es bedeuten: 5
hge = effektive Verankerungstief
hg = Lange des Dubels im Beton
h4 = Bohrlochtiefe
h = Bauteildicke
thix = Dicke des Anbauteils
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SChranenf?brik Schraubanker MMS zur allgemeinen
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MMS-S
Pragung im Kopf: MMS-F
Werkzeichen: H
Diibeltyp: MMS
DiibelgroRe: z.Bsp. 10
Diibellange: z. Bsp. 140
MMS-P
’ ) MMS-R
Pragung I:
WerkzeicheN
Diibeltyp: MMS )
DiibelgréRe: 2. Bsp. 10 ’E i MMS-St
Pragung II: —{
Diibelldnge: z. Bsp. 140
it MMS-I
Tabelle1: Diubelabmessungen
Diibeltyp, -groRe 26 2175 210
Schraubenlénge L [Mm]|45<L <140|45<L <160]45<L <180
Lénge des Diibels im Beton  hpor, | [mm] “her+ 5mm | hg+ 5mm | hy+ 5mm
Kerndurchmesser  d [mm] 4,5 57 7,7
Aussendurchmesser  dg [mm] 6,4 75 9,7
max. Dicke des Anbauteils thx [mm] L-hnom L-Prom L-hnom

Werkstoff: Stahl nach DIN 1654 Teil 4; galv. verzinkt = 5my nach DIN EN ISO 4042

Ludwig Hettich GmbH & Co.

Schraubenfabrik
Dr.-Kurt-Steim-Str. 28
78713 Schramberg

Telefon:
Telefax:

HECO Multi-Monti-
Schraubanker MMS

Abmessungen und
Werkstoffe

Anlage 2

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-21.1 - 1503
vom 25. September 2000




Tabelle 2:

Zulassige Lasten von Einzeldubeln in kN (Betonfestigkeitsklasse = B25 und < B55)
fur zentrischen Zug, Querlast und Schrégzug unter jedem Winkel sowie zugehérige
Dibelkennwerte und Bauteilabmessungen fir Verankerungen im ungerissenen

Beton
Diibelgrofe a6 o175 275
Zulassige Last je Diibel [kN] 1,6 2,0 3,0
Abminderungsfaktor der zuldssigen
Last, sofern im Bereich der
Verankerung eine Bewehrung mit [ 0,7 0,7 0,7
Achsabstand kleiner 15 cm
vorhanden ist
Bohrernenndurchmesser do [mm] 5,0 6,0 6,0
Bohrerschneidendurchmesser dewt <|[mm] 54 6,4 6,4
Durchgangsloch im <
anzuschlieBenden Bauteil d  s|lmm]| 65 8,0 8,0
Bohrlochtiefe hy 2|[mm] 55 55 65
effektive Verankerungstiefe he 2| [mm] 40 40 50
Achsabstand s  2|[mm] 160 160 200
Randabstand ¢ 2|[mm] 80 80 80
Bauteilbreite b =|[mm] 160 160 160
Mindestbauteildicke Dmin 2| [Mm] h; + 50 mm
Tabelle 3:  Zulassige Biegemomente
DiibelgréRe a6 17,5 375
zulassiges Biegemoment <|[Nm]| 51 10,0 10,0
Bauteilabmessungen:
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g v/_//// //// Oy IYeYs // %
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//j ://// e /’ / i /. 2/, / ‘4/ / //,
l/' 7
g ENRRARRVRE
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/'j }(/ :/;// // /%’X /;/ //'.//
A I// //// /// % v g // g s /-/// ’ .
PRI NI O _/‘_
ef <P c
h tfix ’'d b
< 1 > 2,
< hmin >
hmin
Ludwig Hettich GmbH & Co. HECO Multi-Monti- Anlage 3
SChl"(anenfgb”k Schraubanker MMS zur allgemeinen
7Dg% 1gr‘§csr’:elm-b8tr . 28 bauaufsichtlichen Zulassung
ramoerg Verankerung im ungerissenen | 7-21.1 - 1503
Beton
: - vom 25. September 2000
_Tre:e;on: (85233) ggg (2)00 Zulassige Lasten, Biegemomente und P
elolax. ( ) B Diibelkennwerte




Tabelle 4:

Tabelle 5:

Zulassige Lasten in kN (Betonfestigkeitsklasse = B25 und < B55) sowie zugehérige
Dibelkennwerte und Bauteilabmessungen zur Verankerung leichter Deckenbeklei-

dungen und Unterdecken

DiibelgroRe o6 375 275 210
Zulassige Last je Diibel [kN] 0,3 0,5 0,8 0,8
Bohrernenndurchmesser do [mm] 5,0 6,0 6,0 8,0
Bohrerschneidendurchmesser dewt <|[mm] 54 6,4 6,4 8,45
Durchgangsloch im

anzuschlieRenden Bauteil d s|[mm]) 65 8,0 8,0 10,5
Bohrlochtiefe hy 2]|[mm] 55 55 65 65
effektive Verankerungstiefe hee 2| [mm] 40 40 50 50
Achsabstand s 2|[mm] 200

Randabstand c 2|[mm] 100

Bauteilbreite b =|[mm] 200

Mindestbauteildicke Bmin 2| [Mm] h; + 50 mm

Zulassige Lasten (Betonfestigkeitsklasse = B25 und < B55) unter Brand-

beanspruchung im Zwischendeckenbereich leichter Deckenbekleidungen und
Unterdecken sowie Diibelabstande und Bauteilabmessungen

DiibelgréBe o6 | 875" @10

zulassige Last je Diibel bei

Brandschutzanforderung F 120 [kNI 0.3 0.5 0.8

Achsabstand s 2|[mm] 200

Randabstand c 2|[mm]

Mindestbauteildicke hmin_ 2| [mm]

1) effektive Verankerungstiefe hgs = 40 mm

Bauteilabmessungen:
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Ludwig Hettich GmbH & Co. HECO Multi-Monti- | 5 20e 4
B . 25 Schraubanker MMS _ | sur algemainen
- 8'7 13 Schramberé Verankerung leichter bauaufsichtlichen Zulassung
Deckenbekleidungen und Z-21.1 - 1503
Telefon: (07422) 989 -0 Unterdecken vom 25. September 2000

Telefax: (07422) 989 - 200

Zuléssige Lasten und Diibelkennwerte]






